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ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ 

Scope of Accreditation 

 

Акредитованo тело за оцењивање усаглашености/ Accredited conformity assessment body 

 

ИНСТИТУТ ЗА БЕТОН д.о.о. Беогад-Земун, 

Испитивање грађевинских материјала и конструкција 

Београд-Земун, Угриновачки пут 31, део 50 

 

Стандард / Standard: 

 

SRPS ISO/IEC 17025:2017 

(ISO/IEC 17025:2017) 

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope 

- физичка и механичка испитивања грађевинских материјала: бетонa/ physical and 

mechanical testing of building materials: concrete. 

- узорковање грађевинског материјала: бетона / sampling of building materials: concrete. 
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Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope  

 

Место испитивања: у лабораторији  (Пландиште, Маргита бб, Пут за Вршац) и на терену*  

Физичка и механичка испитивања грађевинских материјала (бетон) 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања/ 

материјал / 

производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег 

мерења 
 (где је 

примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Бетон Испитивање очврслог бетона – 

Део 1: Облик, димензије и 

остали захтеви за узорке и 

калупе 

(0 – 300) mm SRPS EN 12390-1:2021 

  Испитивање очврслог бетона – 

Део 3: Чврстоћа при притиску 

узорака за испитивање 

(0 – 3000) kN SRPS EN 12390-3:2019 

  Испитивање очврслог бетона – 

Део 8: Дубина пенетрације воде 

под притиском 

(0 – 1500) kPa SRPS EN 12390-8:2019 

  Испитивање очврслог бетона – 

Део 9: Отпорност на замрзавање 

/одмрзавање - љуштење 

-25 °C дo +70 °C 
Влажности од 

10% дo 98% 
SRPS CEN/TS 12390-9:2017 

  Бетон — Спецификација, 

перформансе, производња и 

усаглашеност — Правила за 

примену стандарда SRPS EN 

206-1: Прилог Р                            

- Испитивање отпорности на 

дејство мраза 

-25 °C дo +70 °C 

Влажности од 
10% дo 98% 

SRPS U.M1 206-1:2013 

Прилог R  

 

  Испитивање свежег бетона – 

Мерење температуре свежег 

бетона 

-50°C дo +150°C 
SRPS U.M1.032:1981                         

- повучен 

  Испитивање свежег бетона – 

Део 2: Испитивање слегања* 
дo 300 mm SRPS EN 12350-2:2019 

  Испитивање свежег бетона,  

Део 7: Садржај ваздуха - методе 

притиска*  

 SRPS EN 12350-7:2019 

  Испитивање свежег бетона,    

Део 6: Запреминска маса* 
 SRPS EN 12350-6:2019 

  Испитивање очврслог бетона, 

Део 7: Запреминска маса 

очврслог бетона 

 SRPS EN 12390-7:2019 
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Узорковање 

Р.Б. 
Предмет узорковања 

материјал/производ 
Врста узорковања Референтни документ 

1. Бетон Испитивање свежег бетона – Део 1: 

Узимање узорака и општа апаратура 
SRPS EN 12350-1:2019 

 

 

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број 01-511 

This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 01-511 

 

 

Акредитација важи до: 28.12.2025. 

Accreditation expiry date: 28.12.2025. 

 

 

в.д. ДИРЕКТОРА 

 

 

проф. др Ацо Јанићијевић 


